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 توضیحات:

---------------------------------------------------------------------------------------
نتایج فقط بازگو کننده گیری توسط آزمایشگاه، با توجه به عدم نمونه

 های آزمایش شده می باشندنمونه
کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد

گزارش آزمون نباید مجددا کپی شود مگر اینکه به صورت کامل و از 

 تمام صفحات باشد
محاسبه شده است K=2و  %99ی در فاصله اطمینان عدم قطعیت اندازه گیر

 آدرس مشتری:

یشاهرخ حدادمردان متقاضی: جناب آقای

 نتیجه آنالیز شیمیایی

Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO 

1 % % % % % % % 

کلوخه 0.03 0.03 0.02 0.18 0.03 0.02 0.03 

Sample SrO BaO TiO2 MnO P2O5 SO3 L.O.I

1 % % % % % % % 

کلوخه 1.02 63.89 0.143 0.007 0.005 34.21 0.16 




